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TEBLIG

Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanhgindan:
TURK GIDA KODEKSI GIDA ILE TEMAS EDEN
SERAMIK MALZEMELER TEBLIGI
(TEBLIG NO: 2012/30)

Amag

MADDE 1 - (1) Bu Tebligin amaci, son haliyle gida ile temas etmesi beklenen veya gida ile temas etmekte
olan veya bu amag icin tretilmis olan seramik malzemelerden, gidaya kursun ve kadmiyumun muhtemel
migrasyonunu belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 - (1) Bu Teblig, son haliyle gida ile temas etmesi beklenen veya gida ile temas etmekte olan veya
bu amag igin tretilmis olan seramik malzemeleri kapsar.

Dayanak
MADDE 3 — (1) Bu Teblig;

a) 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 tincii miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi
Yonetmeligi ve 29/12/2011 tarihli ve 28157 3 tincii miikerrer sayili Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi
Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Y 6netmeligine dayanilarak,

b) 84/500/EEC sayili Gida ile Temas Eden Seramik Malzemeler Hakkinda Konsey Direktifine paralel olarak,
hazirlanmigtir.

Tammlar

MADDE 4 - (1) Bu Tebligde gegen;

a) Bakanlik: Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakanhgint,

b) Seramik malzeme: Genel olarak yiiksek killi veya silikat icerikli inorganik maddelerin karisimlarindan
aretilen, kiigiik miktarda organik maddelerin ilave edilebildigi, once sekillendirilip pisirilerek sabitlenen, sirlanip
cilalanabilen ve/veya dekore edilebilen maddeleri,

ifade eder.
Malzeme ézellikleri
MADDE 5 — (1) Bu Teblig kapsamindaki seramik malzemelerin 6zellikleri asagida verilmistir:

a) Seramik malzemelerden gidaya gegen kursun ve kadmiyum miktari, EK-2de verilen test kosullar1 ve EK-
3’te verilen analiz yontemi kullanilarak belirlenir.



b) Seramik kap ve seramik kapaktan olusan bir malzemede;

1) Kap ve kapak igin, yalnizca kap igin verilen kursun ve/veya kadmiyum limiti (mg/dm? veya mg/L olarak)
uygulanir.

2) Tek basina kap ve kapagin i yiizeyi, aym sartlar altinda ve ayr ayri test edilir.

3) Kap ve kapagin i¢ yiizeyinden elde edilen kursun ve/veya kadmiyum ekstraksiyon seviyelerinin toplami,
sadece kabin yiizey alanina veya hacmine uygun olarak hesaplanir.

¢) Seramik malzemelerden gidaya gegen kursun ve kadmiyum miktar1 EK-1'de verilen limitleri gegemez.

¢) Ayni sekilli, boyutlu, dekorasyonlu ve sirli en az ii¢ seramik malzeme numunesinin, EK-2 ve EK-3’te
belirtilen sartlar altinda analiz edilmesi durumunda; bu malzemelerden ekstrakte edilen kursun ve/veya kadmiyumun
ortalama miktarlari; belirlenmis limitleri ve ayri ayr1 her bir numune; verilen limitlerin % 50°sinden fazlasin
gecmiyorsa, seramik malzemeler Teblig kosullarini saglamis kabul edilir.

Etiketleme

MADDE 6 — (1) Bu Teblig kapsamindaki madde ve malzemeler, Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden
Madde ve Malzemeler Yonetmeligi hiikiimlerine gore etiketlenir.

Numune alma ve analiz metotlar:

MADDE 7 — (1) Bu Teblig kapsamindaki madde ve malzemelerden Tebligde yer alan kosullar ve uluslararas:
kabul gérmiis metotlar dikkate alinarak numune alinir ve EK-2 ve EK-3’te yer alan kurallara gére analiz edilir.

Uygunluk beyani

MADDE 8 — (1) Heniiz gida ile temas etmemis seramik malzemelerin beraberlerinde Tiirk Gida Kodeksi Gida
ile Temas Eden Madde ve Malzemeler Yonetmeligi’nin 9 uncu maddesine uygun yazili beyanin bulundurulmas:
zorunludur.

(2) Uretici veya satici tarafindan hazirlanan bu beyan, bu Tebligin EK-4’iinde yer alan bilgileri igerir.

(3) Bakanligin talep etmesi halinde EK-1"de verilen kursun ve kadmiyum limitleri ile uyumlulugu gosteren
belgelerin beyan: zorunludur. Bu belgeler; kullanilan analiz metotlarini, analiz kosullarini, analizin yapildig:
laboratuvarin adi ve adresini ve analiz sonuglarini igerir.

idari yaptinm

MADDE 9 — (1) Bu Teblige aykir1 davrananlar hakkinda 11/6/2010 tarihli ve 5996 sayil1 Veteriner
Hizmetleri, Bitki Saglhgi, Gida ve Yem Kanununun ilgili maddelerine gore idari yaptirim uygulanir.

Yiiriirliikten kaldirilan teblig

MADDE 10 — (1) 4/12/2001 tarihli ve 24603 sayil: Resmi Gazete’de yayimlanan Tiirk Gida Kodeksi Gida
Maddeleri ile Temasta Bulunan Seramik Malzemeler Tebligi (Teblig No: 2001/38) yiiriirliikten kaldirilmastir.

Yiiriirlik

MADDE 11 - (1) Bu Tebligin 8 inci maddesi 1/6/2012 tarihinde, diger maddeleri ise yayimu tarihinde
yiriarlige girer.



Yiiriitme

MADDE 12 — (1) Bu Teblig hiikiimlerini Gida, Tarim ve Hayvancilik Bakan: yiiriitiir.

EK-1

Seramik Malzemelerden Gecen Kursun ve Kadmiyum Limitleri

Kategoriler Pb Cd
!(ategori 1:
I¢ derinlikleri, en {ist kdse boyunca gegen yatay yiizeyin en diisiik 0,8 mg/dm? 0,07 mg/dm?

noktasindan 6l¢iilmiis olan ve dlgiileri 25 mm'yi gegmeyen, doldurulamayan
ve doldurulabilen malzemeler

Kategori 2:
Doldurulabilen diger tiim malzemeler 4,0 mg/L 0.3 mg/L
Kategori 3:
Pigirme kaplari; 3 litreden daha fazla bir kapasiteye sahip olan paketleme ve 1,5 mg/L 0,1 mg/L

saklama kaplar1

EK-2

Kadmiyum ve Kursunun Migrasyonunun Belirlenmesi icin Temel Kurallar

1. Test sivis1 (gida benzeri)

Asetik asit (hacim/hacim), yeni hazirlanmis % 4'lik sulu ¢ozeltisi.
2. Test Kosullarn

2.1. Test; 22 + 2 °C'de 24 + 0,5 saat siire ile yapihr.

2.2. Kursun migrasyonu belirlenecekse numune, uygun bir koruyucu ile kaplanmal: ve laboratuvarda normal
isiklandirma sartlarinda birakilmalhidir. Kursun ve kadmiyum veya kadmiyum migrasyonu belirlenecekse numune, test
edilecek yiizeyin timiiyle karanlikta kalmasin: saglayacak sekilde kaplanir.

3. Dolum
3.1. Doldurulabilecek numuneler

Malzeme, % 4'lik asetik asit ¢ozeltisi ile tasma noktasini 1 mm'den daha fazla asmayacak diizeyde doldurulur,
mesafe numunenin en iist kenarindan 6l¢iiliir. Dz veya hafif egimli numuneler, sivi yiizeyi ile tasma noktas:
arasindaki mesafe egimli kenar boyunca 6 mm'den daha fazla olmayacak sekilde doldurulur.

3.2. Doldurulamayacak numuneler

Gida maddeleri ile temas etmesi istenmeyen numune yiizeyi éncelikle % 4'liik asetik asit ¢ozeltisinin etkisine



dayanabilecek uygun bir koruyucu tabaka ile kaplanir. Numune daha sonra, gida maddeleri ile temas: istenen yiizey
tamamen test sivisi ile kaplanacak sekilde, bilinen hacimde asetik asit iceren bir gegisi saglayici ortam igerisine
daldirihr.

4. Yiizey Alanimn Belirlenmesi

1. kategorideki maddelerin yiizey alani; 3. bolimde yer alan doldurma kosullar: ile uyumlu olarak elde edilen,
serbest s1v1 yiizeyi tarafindan olusturulan meniskiisiin yiizey alanina esittir.

EK-3

Kadmiyum ve Kursun Migrasyonu Analiz Metotlar:

1. Amag ve Uygulama Alam
Bu metot, kursun ve/veya kadmiyumun spesifikmigrasyonunu tespit eder.
2. Prensip

Kursun ve/veya kadmiyumun spesifikmigrasyonunun belirlenmesi 4 iincii maddedeki performans kriterlerini
saglayacak bir enstriimental analiz metodu ile yapilir.

3. Reaktifler
- Tum reaktifler aksi belirtilmedikge, analitik kalitede olmas: gerekir.
- Referansin suya gore yapildig: yerlerde su, daima damitik suyu veya esit kalitedeki suyu ifade eder.

3.1. Asetik asit, % 4’lik, (hacim/hacim) sulu ¢6zeltisi: 40 mL glasiyel asetik asit su ile 1000 mL’ye
tamamlanir.

3.2. Stok ¢ozeltiler

% 4’liik asetik asit ¢ozeltisi igerisinde sirasiyla 1000 mg/L kursun ve en az 500 mg/L kadmiyum iceren stok
¢ozeltileri hazirlanir.

4. Enstriimantal Analiz Metodunun Performans Kriterleri

4.1. Tespit siniri: Kursun ve kadmiyum igin asagidaki degerlere esit veya daha diisiik olmasi gerekir.
- Kursun i¢in 0,1 mg/L

- Kadmiyum i¢in 0,01 mg/L

Tespit sinir1; cihazin birikim giriltisinin iki katina esit bir sinyal veren, % 4’liik asetik asit icerisindeki
elementin konsantrasyonu olarak tanimlanir.



4.2. Tayin siniri: Kursun ve kadmiyum icin asagidaki degerlere esit veya daha diisiik olmasi gerekir.
- Kursun igin 0,2 mg/L
- Kadmiyum i¢in 0,02 mg/L

4.3. Geri Alma: % 4’liik asetik asit ¢ozeltisine eklenen kursun ve kadmiyumun geri almasi, eklenen miktarin
% 80-120'si kadardir.

4.4, Ozgiinlik: Kullanilan enstriimental analiz metodunun spektral girisimlerden ve matriksten etkilenmeyecek
sekilde olmasi gerekir.

5. Metot
5.1. Numunenin hazirlanmasi
Numune temiz olur, testi etkileyecek yaglar ve diger maddeleri igermez.

Numune, yaklasik 40 °C sicaklikta, ev tipi siv1 deterjan iceren bir ¢ozeltide yikanir. Oncelikle musluk suyunda
ve daha sonra da damitik suda veya esit kalitedeki suda durulanir. Herhangi bir paslanmay: 6nlemek igin ortamda
bulunan su uzaklastinilir ve kurutulur. Test edilecek yiizey temizlendikten sonra dokunulmaz.

5.2. Kursun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi
- Hazirlanmis numune EK-2'de belirtilen sartlarda test edilir.

- Kursun ve/veya kadmiyum tayini igin test ¢ozeltisini almadan once, numune igerikleri homojenize edilerek,
herhangi bir ¢ozelti kaybini veya test edilen yizeyin aginmasini 6nleyen uygun bir yontem uygulanir.

- Her bir seri tayin i¢in kullanilan reaktif tizerinde bir kor test yapilir.
- Kursun ve/veya kadmiyumun belirlenmesi, uygun sartlar altinda yapilir.
EK-4

Uygunluk Beyani

1. 8 inci maddede yer alan uygunluk beyani, asagidaki bilgi ve belgeleri icerir:

a) Seramik malzemeyi piyasaya arzdan sorumlu olan saticinin adi veya ticari unvani ve adresi,
b) Seramik malzemenin 6zellikleri,

¢) Beyan tarihi,

¢) Seramik malzemenin bu Teblig ve Tiirk Gida Kodeksi Gida ile Temas Eden Madde ve Malzemeler
Hakkinda Yonetmelik’te yer alan gereklilikleri karsiladigina iliskin bilgi ve belgeler.

2. Uygunluk beyani, ait oldugu malzeme hakkinda basit ve kolay bir tanimlamaya olanak taniyacak nitelikte
olur ve malzemenin iretiminde kursun ve kadmiyum gegisinde degisiklige neden olacak bir degisim oldugunda
yenilenir.



